O historii i rozwoju dziedziny gestosci w Gtéwnym Urzedzie Miar, o pomiarach zwigzanych z panstwowym
wzorcem gestosci, wykonywanych w Pracowni Fizykochemii, a takze o udziale GUM w projektach miedzy-
narodowych rozmawiamy z p. Elzbietg Lenard, Kierownikiem Pracowni Fizykochemii w Samodzielnym

Laboratorium Masy.

The Bulletin GUM talks to Elzbieta Lenard (Head of the Physicochemistry Section at the Independent Mass
Laboratory) about the history and development of the field of density at the Central Office of Measures.
The interview is about measurements related to the national density standard, performed at the Physico-
chemistry Section and the participation of GUM in international metrology projects as well.

Adam Zeberkiewicz (WPMiP, Biuletyn GUM)
— Jak wyglada historia dziedziny gesto$ci na $wiecie?

Elzbieta Lenard (Pracownia Fizykochemii,
Samodzielne Laboratorium Masy GUM) — Gestos¢,
obok masy i dtugosci, jest jedna z najstarszych dziedzin
pomiarowych. Pomiary gestosci wykonuje sie od ponad
2 tysiecy lat. Legenda glosi, ze Archimedes (III w. p.n.e.)
odkrylt swoje stynne prawo zazywajac kapieli. Nastepnie
uradowany wybiegl na ulice rodzinnych Syrakuz, wolajac
»eureka, eureka!”. Inna legenda opowiada, jak Archimedes
zastosowat to prawo w praktyce. Krél Syrakuz Hieron II
podejrzewatl, Zze w zamo6wionej przez niego koronie nie-
uczciwy artysta zastapit czes$¢ ztota srebrem. Wykonujac
serie wazen w powietrzu i w wodzie Archimedes dowiddl,
Ze podejrzenia wladcy byly stuszne. W IV wieku pomia-
rami gesto$ci zajmowata sie Hypatia z Aleksandrii, stynna
uczona biegla w matematyce, astronomii, naukach fizycz-
nych, filozofii i literaturze. Najstarszy znany opis areome-
tru znajduje sie w liscie jej ucznia Synezjusza z Cyreny.
Kolejne opisy i konstrukcje areometréow pojawity sie do-
piero w XVII wieku (Galileusz, Robert Boyle) i w XVIII
wieku (Clarke, Baumé, Nicholson, Sikes), i az do dzisiej-
szych czasow przyrzady te sa wcigz niezastgpione.

— To dos¢ odlegla historia. A jakie sa dzieje po-
miaréw gestosci w Polsce?

— Poczatki areometrii i alkoholometrii w Gtéwnym
Urzedzie Miar to lata trzydzieste XX wieku. W Wydziale
I GUM, a nastepnie w Sekcji 7 GUM — Termometrii
i Areometrii dziataly pracownie, zajmujace sie densyme-
trig (z wylaczeniem densymetrii zb6z w stanie zsypnym),
badaniami areometréw oraz przeptywomierzy spirytusu.
Legalizowano tam cukromierze i areometry, w tym do
olejow mineralnych. Uwierzytelniano alkoholomierze

oraz termoalkoholomierze wagowe i objetoSciowe, solo-
mierze. W 1931 roku opracowano i wydano tablice gesto-
$ci olejow mineralnych i poprawek do wskazan areome-
tréw, a w 1934 roku tablice gestosci roztworéw wodno-
-alkoholowych oraz praktyczne tablice alkoholometryczne
(1936-1937). W ten oto sposéb zapoczatkowane zostaty
tradycje alkoholometrii polskiej — stworzeniem najnowo-
cze$niejszych na owe czasy tablic (osiem kolejno wycho-
dzacych ksiagzek i broszur tablic obliczonych dla tempe-
ratury odniesienia 15°C), opracowanych pod kierunkiem
zastuzonego pracownika Stuzby Miar, prof. dr inz. J6zefa
Rolinskiego. Tablice te speinity woéwczas powazng role
gospodarcza, ich wprowadzenie przyczynito sie do likwi-
dacji na terenie panstwa réznych nielegalnych i wzajemnie
sprzecznych skal.

Wiosna 1945 roku, w jedynym niezniszczonym bu-
dynku G powstato, jako pierwsze, Laboratorium
Areometrii, ktore od lat pie¢dziesiagtych dziatato na III
pietrze budynku F. Do wyznaczania gestosci cieczy wzor-
cowych, kilka lat péZniej, zostala zastosowana metoda
hydrostatycznego wazenia przy uzyciu wzorcowych
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pltywakéw szklanych, a nastepnie kwarcowych. Metoda
wazenia hydrostatycznego wyznaczono poprawki dla
kompletéw areometréw wzorcowych (alkoholomierzy,
uniwersalnych, do olejéw mineralnych itp.) obciazanych
rteciaq, o temperaturze odniesienia 15°C. Napiecie po-
wierzchniowe cieczy mierzylo sie za pomoca tensjometru
du Nouy’a.

W latach 1965-1971, pod kierunkiem prof. dr.
Tomasza Plebanskiego opracowano nowoczesne tablice
alkoholometryczne dla temperatury odniesienia 20°C
(1967), stanowiace podstawe miedzynarodowych doku-
mentéw (dyrektywy UE, zalecenia OIML).

W latach 1972-1977, pod kierunkiem dr. inz. Andrzeja
Kozdonia powstaty nowoczesne, prototypowe stanowiska
hydrostatyczne do wzorcowania areometréw I i IT klasy
oraz do pomiaréw gestosci ciat statych. Opracowano do-
ktadne metody pomiaréw piknometrycznych i wytworzo-
no komplety wzorcowych piknometréw kwarcowych.
W latach 1979-1980 zbudowano stanowiska: do pomia-
row gestosci wody metodq flotacyjna, gestoSciomierza
oscylacyjnego, do pomiaréw dylatometrycznych cieczy.
W katalogu certyfikowanych materiatéw odniesienia
umieszczono osiem cieklych wzorcéow densy-
metrycznych.

W latach 1980-1982 ustanowiono panstwowe wzorce
jednostki gestosci cieczy i jednostki gestosci ciata statego,
wraz z innymi wzorcami fizykochemicznymi: jednostki
pH, jednostki wspotczynnika zatlamania $wiatla, jednostki
kata skrecenia ptaszczyzny polaryzacji, jednostki trans-
mitancji w zakresie promieniowania IR.

— Przejdzmy teraz do panstwowego wzorca gesto-
$ci. Jakie sa jego poczatki w GUM?

— Etalon jednostki gestoSci cieczy uzyskat status
wzorca panstwowego w 1983 roku. Unikalne stanowi-
sko, opracowane pod kierunkiem dr. inz. Andrzeja
Kozdonia, dziatato w oparciu o zjawisko maksymalnej
gestoSci wody w temperaturze ok. 4 °C. Skiadato sie ono
z: urzadzenia do poréwnan gestosci wody metoda flota-
cyjna w temperaturze 4 °C oraz zestawow destylacyjnych
do otrzymywania wody metoda Coxa, pozbawionej
powietrza, o przewodnosci elektrycznej wlasciwej nie
wiekszej niz 1 mS/cm, o statym sktadzie izotopowym
w odniesieniu do tzw. wody oceanicznej (SMOW — stan-
dard mean ocean water), potwierdzanym przez AGH
w Krakowie.

Etalon jednostki gestosci ciala stalego uzyskat sta-
tus wzorca panstwowego rowniez w 1983 roku.
Obejmowat on zestaw monokrystalicznych wzorcéw krze-
mowych o masie ok. 5 g, gestoSci wyznaczonej metoda
wazenia hydrostatycznego i potwierdzonej metoda r6z-
nicowych pomiaréw flotacyjnych oraz stanowisko do

hydrostatycznych pomiaréw gestosci, ztozone z dwoch
wag analitycznych, kompletu termometréw immersyjnych
oraz wody densymetrycznej.

Dr inz. Andrzej Kozdon, pracownik laboratorium
gesto$ci w latach 1962-1992, w latach 1983-1992 prowa-
dzit w PTB ultraprecyzyjne badania gestosci krzemu mo-
nokrystalicznego, w ramach projektu majacego na celu
podniesienie doktadnosci statej Avogadra. Uczestniczyt
tez w budowie stanowisk pomiarowych o najwyzszej do-
ktadnosci: wazenia hydrostatycznego do absolutnych po-
miaréw gestosci ciat statych o niepewnosci wzglednej
8x107, do réznicowych pomiaréw gestosci krzemu me-
toda temperatury flotacji o niepewnosci wzglednej 3 x 107;
ktdra postuzyta m.in. do wzorcowania krzemowego wzor-
ca gestosci WASO 9.2 dla GUM, do réznicowych pomia-
réw gestosci krzemu metodq ci$nienia flotacji o niepew-
nosci wzglednej 107 i rozdzielczo$ci 3% 102

Krzemowy wzorzec gestosci WASO 9.2 zostat wpro-
wadzony do stosowania w latach dziewiecdziesiatych
XX wieku. Jego gesto$¢ wyznaczana byla dwukrotnie
wobec wzorcow PTB: metodq wazenia hydrostatycznego
wobec sze$cian6w z zeroduru C1 i C2 w 1985 roku oraz
metoda flotacji ciSnieniowej wobec kuli krzemowej Si-1
(wzorca pierwotnego) w 1998 roku. W 2003 roku GUM
zakupit wykonang z monokrysztatu krzemu kule SILO2,
o masie ok. 1 kg, ktora zostata wywzorcowana dwukrot-
nie, w 2003 roku i w 2013 roku, metoda flotacji ciSnienio-
wej wobec wzorcow pierwotnych PTB. Sze$¢ lat temu
GUM zakupit réwniez mniejsza, wykonang z monokrysz-
tatu krzemu, kule o masie 200 g.

W 1998 roku wzorcowe stanowiska wazenia hydro-
statycznego zostaly przeniesione do nowego pomieszcze-
nia w podziemiach gmachu GUM. W kolejnych latach,
dzieki Srodkom uzyskanym przed wstapieniem Polski do
Unii Europejskiej, nastapita gruntowna modernizacja sta-
nowiska (zakup wagi-komparatora masy, mostka termo-
metrycznego, termostatow itp.) Kolejne modernizacje na-
stapity w ostatnich kilkunastu latach: zakup kolejnego
komparatora i 1 kg wzorca krzemowego, termostatow,
budowa prototypowego podnos$nika, a przede wszystkim
adaptacja kolejnego pomieszczenia, rozdzielenie stano-
wisk wazenia hydrostatycznego ciat statych i cieczy oraz
zainstalowanie nowoczesnego systemu klimatyzacji, po-
zwolity na ustabilizowanie dobrej pozycji laboratorium
na poziomie miedzynarodowym.

W dziedzinie, o ktérej rozmawiamy, wykonujemy
pomiary gestosci cieczy i cial stalych, wzorcujemy przy-
rzady do pomiaru gestosci cieczy i ciat statych, kontrolne
iuzytkowe, typowe i nietypowe: piknometry szklane i me-
talowe, gestosciomierze oscylacyjne: laboratoryjne, prze-
nosne i przeplywowe, wagi hydrostatyczne, areometry,
wzorce state i ciekle. Wytwarzamy tez ciekle wzorce
gestosci i ciekle wzorce napiecia powierzchniowego.
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Wzorcowanie uzytkowych gestoSciomierzy i areome-
tréw wykonuje Okregowy Urzad Miar w Warszawie,
wzorcowanie uzytkowych gestoSciomierzy oraz wytwa-
rzanie certyfikowanych materialéw odniesienia —
Okregowy Urzad Miar w £.odzi. Prawnej kontroli metro-
logicznej podlegaja alkoholomierze i densymetry (zatwier-
dzenie typu i legalizacja pierwotna) oraz gesto$ciomierze
oscylacyjne do pomiaru gestosci cieczy (zatwierdzenie

typu).

— Dlaczego panstwowym wzorcem gestosSci jest
akurat monokrysztal krzemu? Jakie wlasciwosci
o tym decyduja?

— Wspblczesne wzorce gestosci to ciata state, zapew-
niajace stabilno$¢, jednorodnosé, tatwosé kalibracji
i transportu: wykonane sg m.in. z monokrysztatu krzemu,
germanu, zeroduru, weglika wolframu. Ich cechy charak-
terystyczne, to: wysoka chemiczna i fizyczna odpornosc
istabilno$¢, prosty i mozliwie idealny ksztatt geometrycz-
ny (kule, szeSciany lub cylindry o jak najmniejszym sto-
sunku pola powierzchni do objetosci), gtadkie lub precy-
zyjnie wypolerowane powierzchnie.

W zwiazku z rozwojem technologii produkcji mono-
krysztaléw krzemowych opracowano metody otrzymy-
wania czystych krysztatéw izotopu krzemu ?%Si, o regu-
larnych sieciach krystalicznych. Pomiary masy i objetosci
za pomoca komparator6w prézniowych oraz interferome-
trow laserowych pozwalajg wyznaczy¢ gestos¢ w odnie-
sieniu do podstawowych jednostek SI masy i dtugosci, zas
pomiary parametrow sieci krystalicznej oraz warstw po-
wierzchniowych kul krzemowych — na odtworzenie jed-
nostki masy (metoda XRCD).

Najwazniejsze metody odtwarzania przekazywania
jednostki gestosci to metody definicyjne (wzorce pierwot-
ne, piknometria), oparte na prawie Archimedesa (areome-
tria, wazenie hydrostatyczne, flotacja), oscylacyjne.
Istnieje szereg innych metod, rzadziej stosowanych, tych

o wysokich doktadnosciach (kilka krajow na Swiecie), jak
flotacja cisnieniowa czy ptywaka magnetycznego oraz
tych o nizszych dok}adnosciach, wykorzystujacych inne
zjawiska fizyczne (promieniowanie rtg, podczerwone,
predkos¢ dzwieku). Najdoktadniejsza obecnie metoda flo-
tacji cisnieniowej przekazuje sie jednostke gestosci od
wzorcow pierwotnych (kul z monokrysztatu krzemu %Si)
do wzorcéw wykonanych z naturalnych izotopow
krzemu.

— Dlaczego regularne wzorcowania wzorca pan-
stwowego odbywaja sie w niemieckim PTB? Czy tylko
tam znajduja sie wzorce pierwotne, mogace stuzy¢ za
odniesienie?

— Krzemowy wzorzec gestosci GUM jest wzorcem
wtérnym, podobnie jak wzorzec masy — prototyp kilogra-
ma nr 51. PTB jest wiodacym NMI w produkcji i wzor-
cowaniu wzorcow krzemowych. W ciagu ostatnich lat
opracowano tam metody wykonywania idealnych kul
krzemowych — wzorcow pierwotnych, wykonanych z 2¢Si
(koszt powyzej 1 mln euro), wzorcéw quasi-pierwotnych
z naturalnego krzemu (koszt ok. 100 tys. euro) i wzorcow
wtdrnych (koszt ok. 10 tys. euro). Wzorce quasi-pierwotne
stanowia niedroga alternatywe dla wzorcéw wykonanych
ze wzbogaconego krzemu, po okresleniu gestosci metoda
wazenia hydrostatycznego i objeto$ci moga one odtwarzac
jednostke kilograma. Kule, bedace wzorcami pierwotny-
mi, wzorcowane sa za pomocg dwoch interferometrow
laserowych unikalnej konstrukcji (objeto$¢) i préznio-
wych komparatoréw masy. Do pomiaréw warstw po-
wierzchniowych stuzy prototypowa aparatura skonstru-
owana w PTB.

Polski wzorzec w postaci kuli krzemowej SILO2 byt
wzorcowany w 2003 roku i 2013 roku. W tym czasie byt
on wielokrotnie stosowany do pomiaréw gestosci cieczy,
w zakresie temperatury (5+60) °C. Warto$ci zapisane
w certyfikatach, wydanych przez PTB, potwierdzaja
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bardzo dobra stabilno$¢ masy i gestosci, totez okres mie-
dzy kolejnymi wzorcowaniami moze by¢ zachowany albo
nawet przedtuzony.

Nasza kula krzemowa SILO2 jest wzorcowana meto-
da flotacji ci$nieniowej, dostepna w PTB (Niemcy) i NMIJ
(Japonia). Tylko te dwa NMI posiadaja wpisy w bazie
zdolnosci pomiarowych BIPM KCDB. W przysztosci by¢
moze wzorcowac bedziemy metoda flotacji magnetycznej
— potrzebne do tego stanowisko jest w PTB w trakcie
budowy.

— Na czym polega metoda flotacji ciSnieniowej
wobec wzorcow pierwotnych?

— W tej metodzie poréwnuje sie dwa wzorce krzemo-
we, flotujace w cieczy o zblizonej gestosci, czyli w stanie
roéwnowagi termo- i hydro-dynamicznej. Ciecz jest ter-
mostatyzowana ze stabilnoscia lepsza niz 0,1 mK, a sub-
telne zmiany gestosci realizuje sie poprzez zmiane cis$nie-
nia hydrostatycznego, tak aby mierzony obiekt, np. wzo-
rzec, zachowywat stabilne potozenie. Nastepnie tak samo
zmienia sie ci$nienie, aby drugi obiekt (np. nasza kula
SILO2) pozostawal nieruchomy. W ten sposéb wyznacza
sie réznice gestos$ci miedzy nimi, z najwyzszq obecnie
osiagalna doktadnoscia.

— Jak konserwowany jest wzorzec, zeby utrzymac
go w idealnym, niezmienionym stanie?

— Zasady przygotowania wzorcéw krzemowych do
pomiaréw oraz czyszczenia po pomiarach sg ustalone na
poziomie miedzynarodowym, podawane w protokotach
poréwnan miedzynarodowych, sa réwniez przekazywane
na warsztatach (np. organizowanych w PTB). W GUM
zapisy dotyczace uzytkowania i konserwacji wzorcéow
krzemowych podane sa w Ksiedze Jako$ci Wzorca. Nasze
wzorce sa przechowywane w stabilnych warunkach (kli-
matyzowane laboratorium), w osobnych kasetach, a po
pomiarach myje sie je starannie odpowiednim rozpusz-
czalnikiem i suszy (czysty etanol).

— W jakich dziedzinach przemyshu najczesciej sa
stosowane przyrzady do pomiaréw gestosci, wzorcowa-
ne w Pracowni Fizykochemii? Jakie sa to przyrzady?

— GestoS$¢ jest podstawowym parametrem okreslaja-
cym nature fizyczna gazéw, cieczy i ciat statych. Pomiary
gestosci wykonuje sie w wielu dziedzinach nauki i prak-
tycznie we wszystkich gateziach przemystu: chemicznym,
petrochemicznym, spirytusowym, farmaceutycznym,
spozywczym i innych. Pomiary sa wykonywane w celu
okreslenia i kontroli wlasciwos$ci materiatow, parametréw

procesow technologicznych, ilosci i jako$ci produktéw,
a takze przy naliczaniu akcyzy i kontroli towaréw pacz-
kowanych. Do pomiaréw stosuje sie gestoSciomierze
oscylacyjne, areometry, piknometry, wagi hydrostatyczne
oraz inne przyrzady o bardziej specyficznych
zastosowaniach.

W ostatnich kilkudziesieciu latach nastapit bardzo
duzy postep technologiczny i rozwéj nowych generacji
gestoSciomierzy oscylacyjnych: laboratoryjnych, przeno-
$nych i przeptywowych. Nastapit tez rozwdj i zwiekszenie
oferty certyfikowanych materialéw odniesienia (CRM),
stosowanych do ich wzorcowania, w tym w wielu NMI.

Trzeba tutaj podkresli¢, ze wzorce pomiarowe — cer-
tyfikowane materiatly odniesienia, ciekle i state, wytwa-
rzane lub wzorcowane w GUM, od kilkudziesieciu lat
stanowia istotny element naszej dziatalnosci. CRM od-
grywaja wazna role w pomiarach gestosci. Dla ciektych
materialéw odniesienia okresla sie dane odniesienia i me-
tody otrzymywania (woda, rte¢) albo certyfikowane war-
tosci wyznacza sie doSwiadczalnie (wzorce wtoérne).

— Jak wiadomo, realizacje jednostki masy kilo-
grama przy pomocy kuli krzemowej przedstawiano,
jako jeden z wariantéw nowej definicji jednostki masy.
Czy nowa definicja kilograma, oparta o stala fizyczna
Plancka, zmienia cokolwiek w przypadku wzorca
gestosci?

— Obecnie jednostke miary gestosci realizuje sie po-
przez pomiar masy, spéjny z miedzynarodowym wzorcem
masy (IPK do redefinicji w maju 2019 roku, obecnie tzw.
consensus value) oraz pomiar objetosci przez interfero-
metryczne pomiary $rednic kul. Po redefinicji, niepew-
no$¢ pomiaru masy, odniesionego do wzorca pierwotnego
i wagi Kibble’a, bedzie nie mniejsza niz dzisiaj.

Natomiast, po redefinicji kilograma, mozna realizo-
wac jednostke miary gestosci za pomoca pierwotnych
wzorcow gestosci, bez makroskopowych pomiaréw masy
i objetosci — metoda XCRD (liczenia atoméw), wykorzy-
stujaca kule wykonane z monokrysztaléw krzemu, nie
wymagajacq pomiaru masy ani objeto$ci. Na podstawie
pomiaréw poréwnawczych mozna przekaza¢ jednostke
gestosci od kul wykonanych z monokrysztatu izotopu
krzemu 28Si do kul wykonanych z naturalnego izotopu
krzemu, np. metoda flotacji ci$nieniowej lub magnetycz-
nej. Na podstawie wyznaczonej masy molowej mozna
réwniez wytworzy¢ wzorce masy. Niewykluczone, ze po
redefinicji kilograma, przez pewien czas niepewnos¢
wzgledna gestosci bedzie nizsza od niepewnosci masy!

— W jakich projektach krajowych i miedzynaro-
dowych uczestniczy Pracownia Fizykochemii?

77

Metrologia i Probiernictwo - Biuletyn Gtéwnego Urzedu Miar ¢ 2 (23)/2019

M gum.gov.pl



— W XX wieku laboratorium wtasciwe dla pomiaréw
gestosci uczestniczylo w poréwnaniach prowadzonych
w ramach RWPG. Od 2001 roku regularnie uczestniczymy
w poréwnaniach regionalnych i kluczowych EUROMET,
potem EURAMET i BIPM, organizowanych w dziedzinie
gestosci co 1015 lat.

0Od 2018 roku GUM bierze udziat w projekcie EMPIR
(Europejski Program na rzecz Innowacji i Badan
w Dziedzinie Metrologii), wspétfinansowanym przez
Unie Europejska i pafistwa uczestniczace w projekcie.
W projekcie o nazwie rhoLiq bierze udzial jedenascie
narodowych instytucji metrologicznych i jeden partner
bez refundacji. Celem projektu jest zapewnienie spoj-
nosci pomiarowej w pomiarach gestosci cieczy poprzez
poszerzenie lub zdobycie kompetencji technicznych, nie-
zbednych do wykonywania pomiaréw o wysokich doktad-
nos$ciach. Ma to prowadzi¢ do zapewnienia odpowiednie-
go poziomu ustug, Swiadczonych przez europejskie insty-
tucje metrologiczne (NMI), takich jak wzorcowanie przy-
rzadow i wytwarzanie certyfikowanych materiatow
odniesienia (CRM). W efekcie powsta¢ ma spdjna, zmo-
dernizowana europejska infrastruktura metrologiczna,
zapewniajaca wzajemna wiarygodno$s¢ pomiaréow
i mozliwo$ci wspoipracy na poziomie krajowym
i miedzynarodowym.

Organizujemy tez poréwnania krajowe w zakresie
wzorcowania gestosciomierzy oscylacyjnych, piknome-
tréw, areometréw, cieklych wzorcéw gestosci i cieklych
wzorcow etanolowych.

— Jakie sa dalsze plany i potrzeby rozwoju dzie-
dziny gestosci w GUM, zarowno od strony pomiaro-
wej, jak i pod wzgledem infrastrukturalnym?

— Potrzeby rozwojowe to przede wszystkim dalsza
automatyzacja pomiaréw i doposazenie stanowisk w no-
woczesne przyrzady, jak réwniez zapewnienie pracowni-
kéw do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i reali-
zacji biezacych zlecen, ktérych liczba systematycznie
wzrasta. Po zakonczeniu projektu EMPIR rhoLiq poziom
pomiaréw w Europie bedzie istotnie wyzszy — w wielu
NMI powstaja nowe stanowiska pomiarowe i powinnisSmy
zintensyfikowac dziatania w celu utrzymania naszej do-
brej pozycji w tej dziedzinie. Ponadto nowe generacje
gestoSciomierzy oscylacyjnych i innych przyrzadéw do
pomiaru gestosci cial statych i cieczy wymagaja wyzszych
doktadno$ci pomiaréw i przygotowania odpowiednich
CRM, w tym wieloparametrowych.
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