
Pierwotne 
konduktometryczne 
certyfikowane materiały 
odniesienia

»» Pierwotne konduktometryczne certyfikowane 
materiały odniesienia GUM są wodnymi 
roztworami chlorku potasu (KCl 99,999 
Suprapure® Merck). 
»» Pierwotne konduktometryczne certyfikowane 
materiały odniesienia GUM odtwarzają 
następujące wartości przewodności 
elektrycznej właściwej elektrolitów*: 0,01 
S/m, 0,1 S/m, 1 S/m oraz 10 S/m (nominalne 
wartości przewodności elektrycznej 
właściwej w temperaturze 25 °C). 
»» Wartości przewodności elektrycznej 
właściwej pierwotnych konduktometrycznych 
certyfikowanych materiałów odniesienia 
GUM są wyznaczane metodą podstawową 
polegającą na wyznaczeniu rezystancji 
elektrolitu w zwymiarowanym geometrycznie 
tłokowym naczyniu konduktometrycznym. 
»» Wartość przewodności elektrycznej 
właściwej pierwotnych konduktometrycznych 
certyfikowanych materiałów odniesienia 
GUM jest spójna z jednostkami SI - S i m. 
»» Wartość niepewności pierwotnych 
konduktometrycznych materiałów 
odniesienia uwzględnia niepewność 

wzorcowania, niepewność wynikającą 
ze stabilności krótko- i długoterminowej, 
jednorodności partii materiału odniesienia 
oraz efektu rozpuszczania CO2. 
»» Wartość niepewności pierwotnych 
konduktometrycznych materiałów 
odniesienia stanowi niepewność rozszerzoną 
przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 
95% i współczynniku rozszerzenia k = 2 **.
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NR 
GUM             * / S/M NIEPEWNOŚĆ **

5.01 0,01 ± 0,3 %

5.02 0,1 ± 0,1 %

5.03 1 ± 0,1 %

5.04 10 ± 0,1 %

nom 

Podane w tabeli wartości przewodności elektrycznej właściwej 
są wartościami nominalnymi. Odtwarzane wartości κ dla danych 
serii materiałów odniesienia są podawane w Świadectwach 
materiału odniesienia.
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TŁOKOWE NACZYNIE 
KONDUKTOMETRYCZNE  
– METODA PODSTAWOWA
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R
u
 – rezystancja elektrolitu (elektroda tłokowa w 

pozycji 	  		    górnej)

R
l
 – rezystancja elektrolitu (elektroda tłokowa w 

pozycji 	     	        górnej) 

D – średnica wewnętrzna naczynia 
konduktometrycznego

l
u
 – położenie elektrody tłokowej w pozycji górnej

l
l
 – położenie elektrody tłokowej w pozycji dolnej

t – temperatura podczas pomiaru

t
r
 – temperatura odniesienia

α – współczynnik temperaturowy

 SKŁADOWE BUDŻETU NIEPEWNOŚCI WYZNACZENIA Κ  
METODĄ PODSTAWOWĄ 

»» niepewność położenia elektrody tłokowej w pozycji początkowej oraz niepewność pomiaru zmiany odległości po przesunięciu elektrody z pozycji górnej do 
pozycji dolnej, 

»» niepewność wewnętrznej średnicy cylindra, 

»» niepewność pomiaru rezystancji roztworu w górnym początkowym położeniu elektrody tłokowej oraz niepewność pomiaru rezystancji roztworu w dolnym 
położeniu elektrody tłokowej,

»» niepewność pomiaru temperatury i stabilności temperatury,

»» niepewność współczynnika temperaturowego.


