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Próbka - za pomocą
twardościomierza Vickersa

Dziedzina
Masa i wielkości pochodne
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Próbka - za pomocą twardościomierza
Vickersa
Symbol laboratorium
L7

Rodzaj usługi
W
Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Vickersa
Zakres pomiarowy/metoda
(60 ÷ 1200) HV dla skal: HV0,2; HV0,3;
HV0,5; HV1; HV2; HV3; HV5; HV10;
HV30; HV50; HV100
Niepewność rozszerzona
2,5 %

cena

260 PLN
netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi
-
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206
tel.: 22 581 9547
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